附件四：招标技术要求书
1、 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博职业学院教学仪器设备类招标工作小组；
2、 本次招标数量为预估数，中标单位最终结算金额以招标单位实际需求数量为准；

3、 投标单位投标时需对招标清单中护士服冬夏各提供3套样品、行政服冬夏各提供1件样品、鞋子提供3双样品；
4、 中标单位的投标货物样品由招标单位封存作为供货实物验收备查件；
5、 中标单位实际供货款式、型号、规格、材质等需与封存样品完全一致；
6、 若样品有隐蔽瑕疵，即使交付的货物与样品相同，质量仍然应当符合同种物品的通常标准；

7、 中标单位需提供服装尺码参考表、不同尺码的鞋子供招标单位数据采集参考。中标单位根据招标单位提供的尺码数据统计表统一制作服装和鞋子；
8、 中标单位须按照学校要求对服装统一印制logo；

9、 货物发放由中标单位根据招标单位时间安排集中发放，发放前由中标单位根据尺码数据统计表，按专业分类包装好（服装发放时间预计为10月10日，具体时间以招标单位通知为准）；
10、 发放时中标单位至少安排6-8人现场发放，清理垃圾等；

11、 发放场地由招标单位提供； 

12、 中标单位除负责在放发现场对货物大小、合适度进行调换外，还应在集中发放后一周内对个别不合适的货物进行更换（人为损坏、有明显污渍的除外）；

13、 质保期内，非人为因素导致质量异常，由中标单位无条件返修或更换；
14、 所有返修、更换必须由中标单位上门自取、亲自送达，招标单位不接受货物邮寄；
15、 招标单位根据中标单位提供的学生领用签字后的货物清单与实际人数进行核对，核对无误后结算金额；
16、 投标总价包含货物、运输、搬运、质保、售后、税金以及与之相关的一切必要配套工作等；
17、 本次招标货物质保期均为12个月；
18、 招标货物名称、数量、质量、材质等详见附件招标货物一览表。

附件：招标货物一览表
	项目名称
	项目明细
	单位
	数量
	质量、材质、性能等参数

	护士服
等项目
	护士服冬装（长袖+裤子）
	套
	900
	1.纤维含量（%）：聚酯纤维 65±5 棉 35±5

2.甲醛含量：≤75 mg/kg

3.PH：值4.0～8.5
4.异味：无
5.断裂强度：经向≥1980N、纬向≥980N
6.水洗变化率（%）：经向≤2.0、纬向≤2.0

7.起毛起球:≥3-4 级
8.纱线密度：经向（Tex）25±1、纬向（Tex）27±1
9.织物密度：经向（根/10cm）540±5、纬向（根/10cm）280±5
10.抑菌率(%):金黄色葡萄球菌≥90、大肠杆菌≥90、白色念珠菌≥90
11.色牢度:（耐皂洗、耐酸碱汗渍、耐干湿摩擦、耐氯漂）4-5 级
12.透气性能（mm/s）：≥37
13.面料克重（g/㎡）：≥235
14.可分解芳香胺染料的检测指标：未检出

	
	医疗行政服冬装（短袖+裤子）
	套
	200
	

	
	护士服夏装（短袖+裤子）
	套
	900
	1.纤维含量（%）：聚酯纤维 65±5 棉 35±5、
2.甲醛含量：≤75mg/kg

3.PH：值4.0～8.5
4.异味：无
5.断裂强度：经向≥1450N、纬向≥900N
6.水洗变化率（%）：经向≤2.0、纬向≤2.0

7.起毛起球:≥3-4 级
8.纱线密度：经向（Tex）37±1、纬向（Tex）18±1
9.织物密度：经向（根/10cm）530±5、纬向（根/10cm）250±5
10.抑菌率(%):金黄色葡萄球菌≥90、大肠杆菌≥90、白色念珠菌≥90
11.色牢度:（耐皂洗、耐酸碱汗渍、耐干湿摩擦、耐氯漂）4-5 级
12.透气性能（mm/s）：≥40
13.面料克重（g/㎡）：≥180
14.可分解芳香胺染料的检测指标：未检出

	
	医疗行政服夏装（短袖+裤子）
	套
	200
	

	
	护士帽（男&女）
	件
	1800
	纤维含量（%）：聚酯纤维 65±5 棉 35±5、

	
	头花（女）
	件
	1620
	聚酯纤维100%，不锈钢三卡五星夹

	
	领结（女）
	件
	1620
	聚酯纤维100%，宽13cm*高17cm

	
	护士鞋（男&女）
	双
	1100
	1.帮面材质：头层牛皮革；内衬材质；织物/猪皮革；内垫材质：猪皮革
2.厚度≥1.4mm；

3.甲醛含量：≤75 mg/kg

4.PH：值3.5～6.0

5.气味：≤3级
6.成鞋耐折性能：割口裂口长度≤20.0mm；外底可出现新裂纹，单处长度不大于 5.0mm，且不超过3处；帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墻结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落
7.外底耐磨性能：≤14mm

8.帮面材料低温屈挠性能: （-10士2）°C屈挠 3万次，不应出现目测能观察到的鞋面材料破裂（包括裂浆或裂面）

9.撕裂力：≥100N

10.崩破强度：≥500N

11.重金属：铜、钴、镍、铬、铅、砷未检出
12.可分解芳香胺：未检出
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